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RESUMEN

Las colillas de cigarrillo tardan en degradarse entre 2 y 10 años; tienen 
sustancias perjudiciales para el medio ambiente pues una sola colilla puede 
contaminar 8 litros de agua de mar y hasta 50 litros de agua potable, no son 
residuos biodegradables por lo que tirarlas junto con los residuos orgánicos 
no es una alternativa. Es un residuo diminuto difícil de reciclar, por estas 
razones, deben buscarse alternativas innovadoras para su disposición y 
destino final. En la industria de la construcción el concreto es uno de 
los materiales más utilizados en el mundo por sus características físicas 
y mecánicas antes diversas exigencias y su gran disponibilidad local.  El 
objetivo del trabajo consiste en emplear las colillas en el concreto como 
una alternativa para la disposición final de estos residuos disminuyendo 
de esta manera el porcentaje de desechos en el ambiente.

Se diseñaron mezclas con resistencias a la compresión de 24.5 y 29 MPa 
a las cuales se les adicionó la colilla de cigarrillo en diferentes porcentajes. 
Se realizaron ensayos al concreto en estado endurecido de compresión 
cilíndrica y tracción indirecta. En estado fresco se midió la trabajabilidad 
del concreto, temperatura, densidad y contenido de aire. Con los resultados 
obtenidos se obtuvieron resultados favorables, demostrando que la adición 
de las colillas al concreto como alternativa para la disposición final de dichos 
residuos es viable.
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— Abstract—

Cigarette butts take between 2 and 10 years to degrade; they contain 
substances that are harmful to the environment, a single cigarette butt can 
pollute 8 liters of seawater and up to 50 liters of drinking water; they are 
not biodegradable waste so throwing them away with organic waste is not 
feasible. It is a tiny waste difficult to recycle, for these reasons, innova-
tive alternatives must be sought for its disposal and final destination. 
In the construction industry, concrete is one of the most used materials in 
the world due to its physical and mechanical characteristics before various 
demands and its great local availability. The objective of the work is to use 
cigarette butts in the concrete as an alternative for final waste disposal, thus 
reducing the percentage of waste in the environment.

Mixtures with compressive strengths of 24.5 and 29 MPa were designed 
to which the cigarette butt was added in different percentages. Tests were 
carried out on concrete in the hardened state of cylindrical compression 
and indirect traction. In the fresh state, the workability of the concrete, 
temperature, density and air content were measured. With the results 
obtained, favorable results were obtained, demonstrating that the addition 
of cigarette butts to concrete as an alternative for the final disposal of said 
waste is viable.

Keywords:

Concrete; Butts; Cigarette.
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El incremento en la contaminación ambiental ha ido en aumento en los 
últimos años, motivo por el cual se tenido la necesidad de educar a la 
sociedad para un adecuado manejo, control y reciclaje de desechos; 

mediante grandes esfuerzos por parte de gobiernos, instituciones y empresas 
privadas. Hoy en día, poco a poco se empieza a crear conciencia acerca del 
manejo responsable de los residuos (Lizano, 2010).

Dentro de la larga lista de residuos se encuentran desde papel, plástico, 
y hasta residuos tecnológicos, pero en esta lista poco se ha hecho por los 
filtros de los cigarrillos. Para muchos es un pequeño papel que no requiere 
ser desechado o tratado. Pero la realidad es otra, y no existe conciencia 
acerca de ello.

Actualmente, de acuerdo a numerosos estudios realizados, se ha deter-
minado que las colillas de cigarrillo están consideradas el residuo sólido más 
común a nivel mundial. Hay indicios que en el mundo existen 6 millones de 
fumadores que consumen un promedio de 3 cigarrillos al día generando un 
total de 18 millones de cigarrillos diarios de acuerdo a (Cai, y otros, 2019). 
Se estima que cada año se desechan 767 millones de kilogramos de colillas 
de cigarrillo, (Novotny, 2009); en otro estudio realizado en 2011 de Ocean 
Conservancy, se determinó que una sola colilla de cigarrillo puede contaminar 
8 litros de agua de mar y hasta 50 litros de agua potable. Tirarlas junto con 
los residuos orgánicos no es una alternativa porque los contaminan y no 
se degradan, anulando así la posibilidad de transformarlos en composta; 
lo mismo pasa cuando se mezclan con residuos reciclables pues evitan que 
estos puedan aprovecharse. Se trata de un residuo difícil de reciclar por la 
cantidad de materiales que lo componen, por ello, se tienen que buscar alter-
nativas innovadoras y no contaminantes para su disposición y destino final.

El objetivo general de la investigación es evaluar la viabilidad técnica de 
adicionar las colillas de cigarrillo en la elaboración de concreto, con el fin de 
minimizar el alto impacto ambiental que éstas generan garantizar que queden 
"encapsulados" en el concreto todos sus agentes contaminantes y tóxicos. 

Se pretende que el concreto adicionado con colillas de cigarrillo pueda 
utilizarse sin que éste pierda sus características resistentes originales, pero 
que los materiales que componen las colillas le adicionen otras características 
como ligereza, aislamiento térmico y, sobre todo, que sea una alternativa 
viable para la disposición final de este tipo de residuo; asimismo, sustentable, 
factible de introducirse y transformarse en una práctica común en el proceso 
de elaboración del concreto de refuerzo.

ANTECEDENTES 

Una colilla de cigarrillo puede durar desde 18 meses a 10 años en descom-
ponerse (no son biodegradables). Muchos de los fumadores tienen la mala 
costumbre de arrojar las colillas en el suelo cuando terminan de fumar. Las 
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lluvias suelen arrastrar estos desechos hasta las fuentes de agua, donde des-
prenden sus químicos; contienen contaminantes tóxicos como el alquitrán, 
benceno, amoniaco, cadmio, entre otros (une, 2015);  que pueden contaminar 
hasta 50 litros de agua; además de mercurio, plomo, arsénico, uranio, 
torino y cadmio que, en conjunto, son sustancias que pueden infiltrarse en 
el suelo y las aguas subterráneas (Novotny, 2009). Se considera que más del 
cincuenta por ciento de los incendios forestales en el planeta son causados 
por colillas encendidas (Novotny, 2009).

Composición de un filtro de cigarrillo: los filtros de los cigarrillos están 
diseñados para absorber la acumulación de vapores y partículas de humo, 
para retener el alquitrán y el resto de productos perjudiciales, tanto los que 
lleva el tabaco como los producidos en la combustión del cigarrillo, antes 
de que lleguen a los pulmones de los fumadores (Guevara Lizano, 2010).

Los filtros en general tienen los siguientes componentes:

• Un “tapón” de filtro de acetato de celulosa: 95% de los filtros de 
cigarrillos están hechos de acetato de celulosa (plástico), y el resto 
se realizan a partir de papel y rayón.  

• El  acetato de celulosa es un material termoplástico relativamente 
duro, brillante, incoloro, transparente y amorfo con una buena 
claridad, estabilidad a los rayos UV y resistencia química moderadas,  
en la Figura 1 se puede apreciar un esquema de un cigarrillo conven-
cional (Lincango & Mancero , 2020)

Figura 1. Partes de un cigarrillo convencional. Fuente: Lincango, J., & Mancero, E. (2020)

Envoltorio del cigarrillo y la cola: El papel utilizado para envolver el tabaco 
se hace de la fibra de lino. Los fabricantes añaden diversos productos químicos 
en el papel, incluyendo sales para acelerar o controlar la velocidad de 
combustión. La velocidad de combustión tiene un importante efecto sobre 
el número de inhalaciones que pueden ser obtenidos por el fumador, el 
humo y el rendimiento.

Empleo de colillas de cigarrillo en materiales de construcción: Como 
se mencionó anteriormente que las colillas de cigarrillo son residuos nocivos, 
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tanto para la salud como para el medio ambiente. Existen diversas iniciativas 
para mitigar el impacto ecológico que éstas causan. Tratar los residuos de 
cigarrillos es uno de los dilemas ambientales más difíciles del mundo debido 
al alto contenido de recursos tóxicos que contienen, metales como arsénico, 
cromo, níquel y cadmio (Cortez Camacho & Ponce Muñoz, 2019).

De acuerdo con (Mohajerani, 2016) “la basura de un hombre es el material 
de construcción de otro”, por ello se tuvo la idea de convertir las colillas de 
cigarrillos en materia prima para producir ladrillos ecológicos. Al respecto, 
Mohajerani señala que: “La incorporación de colillas en ladrillos puede efec-
tivamente resolver un problema global de basura. Las colillas de cigarrillo 
recicladas se pueden colocar en los ladrillos, sin temor a la lixiviación o la 
contaminación. Ellos también son más baratos de producir, en términos de 
las necesidades energéticas, disminuyendo el coste energético a medida que 
más colillas se introducen en la producción”. Puede verse en la figura 2 que 
la apariencia física de estos ladrillos con colillas es muy similar a la de un 
ladrillo normal.

Figura 2. Ladrillos fabricados a partir de colillas de cigarrillo. Fuente: http://www.archdaily.co/co/791421/
investigadores-de-rmit

 
Concreto: Un concreto es un material de construcción compuesto de 
partículas grandes formado por una matriz continua cementante que une a 
un agregado de partículas finas (agregado u árido fino o arena, y agregado 
o árido grueso). (Sánchez de Guzman, 1993). 

Los materiales fabricados a partir de morteros y concretos de cemento 
Portland son atractivos para usarlos como material de construcción; porque 
ofrecen una buena relación costo/beneficio, son durables y tienen resistencia 
y rigidez adecuadas para usos estructurales.  Adicionalmente, en estado 
fresco, son fácilmente moldeables, de manera que pueden adoptar formas 
tan caprichosas y complejas como se quiera (Lopez Roman & Mendoza 
Escobedo, 2016).
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La incorporación de fibras en una mezcla de concreto es eficiente para 
mejorar el desempeño mecánico y la durabilidad del concreto de cemento 
portland en estado endurecido, al reducir y controlar la propagación de las 
microgrietas generadas por la retracción y permitir la redistribución de 
los esfuerzos internos que tienden a fisurar la matriz cementante (Robayo, 
Mattey, & Delvasto, 2013).

METODOLOGÍA

Se llevó a cabo una campaña de recolección de colillas de cigarrillo con el 
apoyo de la Universidad Autónoma de Guerrero a través del departamento 
de uagro Verde en restaurantes, bares, escuelas y parques de las ciudades de 
Chilpancingo y Acapulco, Guerrero, México. El proceso de experimentación 
se realizó en los laboratorios de suelos y de materiales  de la Facultad de 
Ingeniería de la uagro.

Se analizaron varios aspectos: La trabajabilidad o manejabilidad de la 
mezcla de concreto mediante la relación agua-cemento (A/C), se comparó la 
resistencia a compresión adquirida en los días 7, 14 y 28 días de un concreto 
normal y un concreto con las mismas características que el normal, pero 
adicionando con colillas de cigarrillo; también se evaluó la resistencia a la 
flexión del concreto a los 28 días, observando en todos los casos el esfuerzo 
a la ruptura, los tipos de fallas de las muestras en estudio y las diferentes 
eventualidades. 

Para lograr los objetivos del desarrollo experimental, se llevaron a cabo 
dos diseños de mezclas de resistencia a la compresión a 28 días, 24,5 MPa 
(250 kg/cm2) y 29.4 MPa (300 kg/cm2). Una vez obtenidos los diseños de 
las mezclas, se adicionó 0.5%, 1% y 2% de colillas, también se realizó una 
mezcla de control sin adición de colillas.

La resistencia a la compresión del concreto se obtuvo a partir de espe-
címenes cilíndricos elaborados, curados y ensayados de acuerdo con las normas 
astm C31 (astm C31 / C31M-21a, 2021), astm C192 (astm C192 / C192M-19, 
2019) y astm C39 (astm C39 / C39M-21, 2021), respectivamente, para obtener 
las mezclas de control que se utilizarían a lo largo del trabajo experimental. 

El trabajo experimental constó de varias etapas en las que se tomaron 
en cuenta; en primera instancia, las propiedades físicas de los materiales 
para determinar los parámetros para los diseños de las mezclas.

PROCESAMIENTO DE LAS COLILLAS DE CIGARRILLO

Recolección de las colillas. Se realizó un  sondeo para determinar los sitios en 
donde se fuma con mayor frecuencia en la ciudad de Chilpancingo, Guerrero; 
con ayuda del departamento de Ecología de la Universidad Autónoma de 
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Guerrero (uagro) y siguiendo un protocolo de bioseguridad adecuado se 
distribuyeron recipientes plásticos en diversos bares y restaurantes de la 
ciudad.  También se hizo una campaña de concientización y recolección en 
las redes sociales de la universidad (Facebook e Instagram) para recolectar 
las colillas de manera individual con los fumadores.

Limpieza de colillas. Se retiró el papel y adhesivo de las colillas de 
cigarrillo; luego se seleccionaron las colillas que estaban completas y se 
eliminaron las que estaban muy sucias o quemadas. En la figura 3 se observa 
el estado en el que se obtuvieron las colillas.

Figura 3. Diferentes colillas de cigarrillo con envoltorio. Fuente: Fotografía tomada en laboratorio

Desmenuzamiento de colillas. Las colillas de cigarrillo se desmenuzaron 
en filamentos más delgados de, aproximadamente, 0.5 a 1 mm de espesor. 
De cada colilla desmenuzada, se obtuvo un promedio de 16 porciones del 
diámetro mencionado. Es posible que se pudieran obtener filamentos aún 
más delgados, como los de la parte izquierda de la figura 4, pero estos no se 
consideraron como opción viable para este proyecto.

Figura 4. Filamentos obtenidos después de desmenuzar las colillas. Fuente: Fotografía tomada en laboratorio
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Caracterización de las colillas. Para la caracterización de las colillas se 
consideraron los siguientes parámetros: 

a) Longitud y peso: Se midieron y pesaron diferentes colillas al azar, 
de las cuales se obtuvo una longitud y peso promedio (Tabla 1).

Tabla 1 
Características físicas de las colillas

Medida promedio de colillas

Completa Desmenuzadas

25.6 mm 20.7 mm

Ancho de las colillas

8.51 mm

Peso promedio de las colillas

0.178g

Fuente: Elaboración propia

b) Absorción y densidad: Para determinar la absorción y densidad 
de las colillas, ya que no hay un procedimiento estandarizado, se 
adaptaron las pruebas que se realizan en mecánica de suelos para 
determinar dichos parámetros (Figuras 5 y 6).

Figura 5. Pruebas de absorción y densidad en colillas. Fuente: Fotografía tomada en laboratorio



Concreto adicionado con colillas de cigarrillo como propuesta para la minimización de estos residuos en el medio ambiente 83

ESPACIO I+D, INNOVACIÓN MÁS DESARROLLO •  Vol. xi, N° 30, Junio 2022  •  ISSN: 2007-6703 

Figura 6. Procedimiento para obtener la absorción y densidad de las colillas. Fuente: Elaboración propia

Diseño y elaboración de mezclas. Se realizaron mezclas de concreto con un 
f’c a los 28 días de 29.4 y 24.5 MPa (250 kg/cm2 y 300 kg/cm2), para comparar 
las propiedades mecánicas de un concreto normal con un concreto adicionado 
con colillas de cigarrillo en porcentajes de 0.5%, 1% y 2% (Cuadros 2 y 3). Se 
analizaron varios aspectos: La trabajabilidad o manejabilidad de la mezcla de 
concreto mediante la relación agua-cemento (A/C), la resistencia a compresión 
adquirida a 7, 14 y 28 días y la resistencia a la tensión del concreto a los 28 
días, observando en todos los casos el esfuerzo a la ruptura, los tipos de fallas 
de las muestras en estudio y las diferentes eventualidades.
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Tabla 2
Diseño de mezcla para f´c = 24.5 MPa (250 kg/cm2) y 29.4 MPa (300 kg/cm2) 
por el método aci

Fuente: Elaboración propia

Durante el proceso de elaboración de mezclas, se determinaron algunos 
parámetros al concreto en estado fresco, de acuerdo con las normas astm, 
como revenimiento, masa unitaria y contenido de aire por el método de 
presión (Véase la figura 10).

 

Figura 7. Prueba de densidad y revenimiento al concreto. Fuente: Fotografía tomada en laboratorio
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La resistencia a la compresión del concreto, se obtuvo a partir de espe-
címenes cilíndricos elaborados, curados y ensayados a diferentes edades, 
de acuerdo con las normas astm C31 (astm C31 / C31M-21a, 2021), astm 
C192 (astm C192 / C192M-19, 2019) y astm C39 (astm C39 / C39M-21, 
2021) (figura 8).

Figura 8. Cilindros con resistencia a la compresión de 24.5 MPa (250 kg/cm2). 
Fuente: Fotografía tomada en laboratorio

Para cada diseño de mezcla se ensayaron a compresión 12 probetas cilíndricas 
de 10 x 20 cm a 7, 14 y 28 días (astm C39 / C39M-21, 2021), a tensión se 
ensayaron 3 probetas cilíndricas de 15 x 30 cm a los 28 días (astm C496 / 
C496M - 17, 2017).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Para determinar si el concreto adicionado con colillas de cigarrillo que se 
propone en este trabajo alcanza las condiciones mecánicas para ser empleado 
en la práctica, se realizaron varias pruebas para determinar las cantidades 
óptimas en cada diseño especificado. Se propuso un diseño de mezclas adicio-
nadas con porcentajes del 0.5%, 1% y 2% de colillas y una mezcla de control 
para cada resistencia a la compresión propuesta, se evaluaron las propiedades 
en estado fresco de todas las mezclas elaboradas. A continuación se presentan 
los resultados obtenidos en los ensayos aplicados (Tabla 3).
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Tabla 3
Resultados de pruebas al concreto en estado fresco

Fuente: Elaboración propia

Resistencia a la compresión. La resistencia a la compresión es la característica 
más importante a evaluar en el concreto, es uno de los parámetros que 
determinará si es viable emplear las colillas en el concreto sin afectar su 
resistencia, para ello se ensayaron especímenes cilíndricos de concreto en 
estado endurecido a las edades de 7, 14 y 28 días (tabla 4 y figuras 9 y 10)

Tabla 4
Resultados de pruebas a compresión

Fuente: Elaboración propia
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Figura 9. Gráfica comparativa de los resultados a compresión para el diseño f ć = 29.4 MPa con diferentes 
porcentajes de colillas. Fuente: Elaboración propia

Figura 10. Gráfica comparativa de los resultados a compresión para el diseño f ć = 24.5 MPa con diferentes 
porcentajes de colillas. Fuente: Elaboración propia

Los resultados experimentales de los especímenes ensayados muestran que 
la mezcla con adición del 2% de colillas tuvo un ascenso en su resistencia 
hasta los 14 días, y disminuyó considerablemente a los 28 días, esto se debe 
a que la presencia de las colillas en el concreto inhibió el proceso de calor 
de hidratación en el concreto, ya  que al momento de ensayar estos cilindros 
se observó la presencia de humedad en el interior.

Con la comparación de los resultados obtenidos en las diferentes mezclas 
respecto a la resistencia del concreto los mejores resultados se obtuvieron con 
las mezclas al 5% de colillas.
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En la figura 11 se presentan fotografías del proceso experimental. En la 
izquierda el cono se muestra en la prensa tras concluir la carga a compresión del 
espécimen. En la derecha la fotografía presenta la apariencia de una muestra 
fracturada del cilindro donde se observa la estructura del concreto conte-
niendo los filamentos del material que constituye las colillas de cigarrillo.

Figura 11. Cilindro sometido a compresión. Fuente: Fotografía tomada en laboratorio

Resistencia a la tracción indirecta. También conocida como prueba brasileña, 
es un ensayo utilizado para determinar la resistencia a la tracción del 
concreto, el cual consiste en aplicar una carga externa de compresión en 
una de las caras de la muestra, mientras que el extremo opuesto a la carga 
permanece apoyado. De esta forma se generan dos fuerzas diametralmente 
opuestas que producen una distribución uniforme de tracciones transversales 
a lo largo del eje de carga, causando la ruptura a tracción de la muestra (astm 
C31 / C31M-21a, 2021). Los resultados obtenidos se presentan en la tabla 5.
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Tabla 5 
Resultados de pruebas a tensión

Fuente: Tabla obtenida a partir de los resultados de las pruebas a tensión del concreto

En la figura 12 se presenta una fotografía del proceso experimental a tensión 
del espécimen. La falla se muestra prácticamente horizontal, lo que exhibe 
un comportamiento experimental adecuado sin fallas locales producto de 
heterogeneidades del cilindro. Lo anterior evidencia que no existe una inter-
ferencia del material producto de las colillas adicionado al concreto con la 
generación de un producto y viable para el sector de la construcción.

Figura 12. Falla en prueba a la tracción. Fuente: Fotografía tomada en laboratorio
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CONCLUSIONES

Las características en estado fresco del concreto adicionado con colillas de 
cigarrillo son muy similares a las de un concreto en condiciones normales, 
se observa una pequeña disminución en la temperatura, lo que genera mayor 
tiempo de fraguado y a su vez una mezcla más manejable (Claros, 2020).

La incorporación de las colillas de cigarrillo en porcentajes de 2% 
disminuye la resistencia a la compresión después de los 14 días, la resistencia 
a la compresión más elevada se obtuvo con el concreto adicionado al 0.5% 
de colillas, en todas las mezclas se observó un pequeño incremento de la 
resistencia a la compresión a edades tempranas.

Cabe resaltar que la incorporación de las colillas al concreto no altera 
la resistencia a la tracción, ya que los porcentajes se encuentran dentro de 
los parámetros normales.

Las características en estado fresco y endurecido del concreto adicionado 
con colillas indican la posibilidad de emplearse en concretos no estruc-
turales y abren una nueva alternativa para otros campos de aplicación del 
material en el sector de la construcción. 
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